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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
2 检验依据
表1 学生服检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008








表2 婴幼儿及儿童服装检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表3 毛巾及浴巾检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表4 床上用品检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表5 运动休闲服装检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表6 户外服装检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表7 牛仔服装检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表8  衬衣检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
GB 14272-2021
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008



表9  絮用纤维制品检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
GB 18383-2007
明示产品标准
	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	8
	原料要求
	
	GB 18383-2007 5.1



表10 裙装检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纤维成份及含量
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
GB/T 29862-2013
明示产品标准

	FZ/T 01057-2007
GB/T 2910-2009等

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	
	GB 18401-2010 6.7

	5
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008
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3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》；
GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》；
GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》；
GB/T 31888-2015《中小学生校服》；
GB/T 22854-2009《针织学生服》；
GB/T 23328-2009《机织学生服》；
GB/T 31900-2015《机织儿童服装》；
GB/T 32614-2023《户外运动服装 冲锋衣》；
GB/T 22864-2020《毛巾》；
FZ/T 81006-2017《牛仔服装》；
FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》；
[bookmark: 2c28808a7c35fee0017c9d31484303e2]GB/T GB/T 22796-2021《床上用品》；
[bookmark: 2c28808a5c15062a015c1e4a08d65984]GB/T 2660-2017《衬衫》；
[bookmark: 2c28808a785c9bb701785e33c40557fd]FZ/T 73043-2020《针织衬衫》；
[bookmark: 2c28808a6f1ca6a2016f7ebca097462a]FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》；
[bookmark: 2c28808a594eb4cd01594edb5718009b]GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》；
[bookmark: 2c28808a75f45aad0175f473cb6d0421]GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》；
[bookmark: 733715]FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》；
[bookmark: 2c28808a805f65dc01806f28cc3404d5]FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》；
GB/T 22849-2024《针织T恤衫》；
GB/T 22853-2019《针织运动服》；
FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》；
FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》；
[bookmark: 2c28808a805f65dc01806f28cc14040f]FZ/T 81007-2022《单、夹服装》；
其他现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示标准。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品合格；检验项目中有任一项或一项以上不符合标准要求，判定为被抽查产品不合格。
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